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     В лаборатории ООО «Кайсар» проведены испытания по огнезащитной обработке зонтиков из 

камышовых матов по методике ГОСТа Р 53292-2009 для установления возможности обработки 

камыша огнебиозащитными составами Кайсар Профи и Кайсар Стандарт.

Результатами огневых испытаний установлено, что потеря массы необработанных 

огнезащитными составами образцов камыша составляет более 50%. Образцы камыша, 

обработанные составами Кайсар Профи и Кайсар Стандарт с расходом не менее 275 г/м2, теряют 

при прожоге менее 9% от первоначальной массы, т.е. обладают высокими огнезащитными 

свойствами.

С Уважением,

Директор ООО КАЙСАР                              __________________ Пюви А.П.
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